
Приложение №3 
к техническому заданию 

 
Сведения о товарах (материалах),  

необходимых для выполнения работ 
1. Битумы нефтяные дорожные. Марка должна быть БНД-60/90, БНД 90/130.  Должны 
соответствовать ГОСТ 22245-90. 
2. Асфальтобетонные смеси. Вид в зависимости от вязкости используемого битума и 
температуры при укладке должны быть горячие. Вид в зависимости от наибольшего размера 
минеральных зерен должны быть мелкозернистые. Вид в зависимости от величины остаточной 
пористости должны быть плотные. Тип должен быть Б. Марка должна быть II. Должны 
соответствовать ГОСТ 9128-2013. 

 


